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1. Область применения контрольно-оценочных средств.
Настоящее пособие является частью учебно-методического обеспечения примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП.04. Основы материаловедения.
Нормативную основу разработки контрольно-оценочных средств (далее-КОС) составляют:
· ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
· примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной ичастично механизированной сварки(наплавки));
· примерные учебный план и учебный график ПООП СПО по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки));
· примерная программа учебной дисциплины ОП04.Основы материаловедения.
2. [bookmark: _GoBack][bookmark: _TOC_250003]Используемые сокращения
В настоящем документе используются следующие сокращения: ПООП- примерная основная образовательная программа;

СПО- среднее профессиональное образование;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; ОК-общая компетенция;
КОС - контрольно-оценочные средства;ПК - профессиональная компетенция;ПС–профессиональныйстандарт;
ТО – техническое описание;ФОС - фонд оценочных средств; WSR-WorldSkillsRussia;
WSI-WorldSkillsInternational.
3. [bookmark: _TOC_250002]Область применения контрольно-оценочных средств.
КОСпредназначеныдляпромежуточнойаттестацииобучающихсяпослеизучениятеоретическогоматериала,выполненияпрактическойисамостоятельнойработыпопримернойрабочейпрограммеучебнойдисциплины ОП 04.Основы материаловедения. Промежуточнаяаттестацияобучающихсяобеспечиваетоперативноеуправлениеихучебнойдеятельностью,еекорректировкуипроводитсясцельюопределениясоответствия уровняикачестваподготовкивыпускникатребованиямкрезультатамосвоенияПООП,наличияуменийсамостоятельнойработы.
Формойпромежуточнойаттестацииобучающихсяявляетсядифференцированныйзачет.
4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.
Цель: освоения дисциплины «Основы материаловедения»-сформировать у обучающихся теоретические знания в области материаловедения об основных свойствах и классификации сталей, цветных металлов и сплавов,полимерных материалов, практические навыки применения справочных таблиц для определения свойств материалов и выбора материалов для осуществления профессиональной деятельности.
Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной ичастично механизированной сварки(наплавки)):

	Код
	Общиекомпетенции

	ОК1
	Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьбудущей
профессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес.

	ОК2
	Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелии
способовеедостижения,определенныхруководителем.

	ОК4
	Осуществлятьпоискинформации,необходимойдля
эффективноговыполненияпрофессиональныхзадач.

	ОК5
	Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологии
впрофессиональнойдеятельности




	Результаты
(освоенные профессиональные иобщиекомпетенции)
	Основные показатели оценкирезультата

	Умения:

	-пользоватьсясправочнымитаблицамидляопределениясвойствматериалов;
	· уметьпользоватьсясправочнымитаблицамидля определениясвойствуглеродистыхиконструкционных
сталей,цветныхметаллови
сплавов,атакжеполимерных
материалов (пластмасс, полиэтилена,полипропиленаи т.д.);
· уметь пользоватьсясправочнымитаблицамидля определения правилпримененияохлаждающихи
смазывающихматериалов.

	-выбиратьматериалыдля
осуществленияпрофессиональнойдеятельности.
	-выбиратьметаллические,
неметаллические, охлаждающиеисмазывающиематериалыдля
осуществленияпрофессиональнойдеятельностисучетомихосновныхсвойстви маркировки.

	Знания:

	-наименование,маркировку,основныесвойстваи
классификациюуглеродистыхи
конструкционныхсталей,цветныхметаллов и сплавов, а такжеполимерныхматериалов
(пластмасс,полиэтилена,полипропиленаит.д.);
	-знатьнаименование,маркировку,основныесвойстваи
классификациюуглеродистыхи
конструкционныхсталей,цветныхметаллови сплавов,атакжеполимерныхматериалов
(пластмасс, полиэтилена,полипропиленаит.д.);

	- правила применения охлаждающихисмазывающих материалов;
	-знатьправилапримененияохлаждающихисмазывающих
материалов;

	-механическиеиспытанияобразцов
	-знатьметодикупроведения


	материалов.
	различныхметодовмеханических
испытанийобразцовматериалов.





5. [bookmark: _TOC_250001]Содержание комплекта контрольно-оценочных средств и критерии оценки
Комплект КОС включает:
-тестовые вопросы и задания для проведения  оценки теоретического курса ОП.04 (Приложения 1,2).
Тест—методпроверкизнаний,уменийинавыков,усвоенныхобучающимисявпроцессеизучениятеоретическогокурсаучебнойдисциплины, содержащий список вопросов иразличныевариантыответов.Результаттрадиционноготестазависитотколичествавопросов,накоторыебылданправильныйответ.Вариантытестовыхзаданийравноценныпотрудности,одинаковыпоструктуре, параллельныпорасположениювопросов.Каждыйвариантзаданиясодержитпопорядкурасположения по семь вопросов обязательной части, проверяющих разделы 1и 2 рабочей программыдисциплиныОП.04соответственно,иподвавопросадополнительнойчасти,проверяющихразделы1и2рабочейпрограммыдисциплины ОП.04 соответственно.
Обязательнаячастьвключаетвопросысвыборомответа,составляющие необходимый идостаточныйминимумусвоениязнанийиуменийвсоответствиистребованиями примерной рабочей программыдисциплины ОП.04. Их обозначение в задании: А1 –А66. К каждому вопросуприводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.
Дополнительнаячастьвключаетвопросыболеевысокогоуровнясложности,вкоторыхнеобходимоустановитьсоответствиямеждупонятиямиилиопределениями.Ихобозначениевзадании:В1–В19.
Распределениевопросовпосодержанию:
· поразделу1рабочейпрограммыдисциплиныОП.04«Основныесведенияо металлах.Строениеисвойстваметаллов»–40вопросовобязательнойчасти,10вопросовдополнительнойчасти;
· поразделу2рабочейпрограммыдисциплиныОП.04«Основныесведенияо неметаллическихматериалах»–26вопросовобязательнойчасти,9  вопросовдополнительнойчасти;

Общеераспределениевопросоввтестовомзаданиипоказановтаблице1.
Таблица1

Общеераспределениевопросоввтестовомзадании

	Частьзадания
	Обозначениевопросов взадании
	Типвопросов
	Кол-вовопросов
	Максимальныйбалл
	% максимальногобалла за вопросыданногоуровня
сложностиот
максимального баллазавсезадание,
равного20

	Обязательная
	А1–А66
	С
выборомответа
	14
	14
	70%

	Дополнительная
	В1–В19
	Ответ насоответствие
	2
	6
	30%

	
	
	Итого:
	16
	20
	100%



Вопроссвыборомответасчитаетсявыполненным,есливыбранныйобучающимсяномерответа совпадает сверным ответом.
Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопросаобязательнойчастиоценивается1баллом,вопросадополнительнойчасти–3баллами.
В случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два илиболеевариантовответа(дажееслисрединихестьверный),неотметилникакого варианта, не привел нужнуюпоследовательность цифр или ответ,не содержащий нужную информацию, выставляется 0 баллов. Максимальныйбаллза выполнениевсеготестового задания–20баллов.
Вкаждомвариантетестовогозаданияпредлагаетсяинструкция,вкоторойприведеныобщиетребования коформлениюответов.
Общийбаллформируетсяпутемсуммированиябаллов,полученныхобучающимся за выполнение каждого из содержащихся в тестовом заданиивопроса. В таблице 2 помещена шкала пересчета общего балла за выполнениетестового задания вотметкупо пятибалльной шкале.

Таблица2
Шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания вотметку попятибалльнойшкале

	Отметка попятибалльной
шкале
	«2»
	«3»
	«4»
	«5»

	Общийбалл
	0-10
	11-14
	15-17
	18-20



Примерное время на выполнение вопросов различных частей заданиясоставляет:
· длякаждоговопросаобязательнойчасти–2–5минут;
· длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут;
Навыполнениевсеготестовогозаданияотводится40минут.
6. [bookmark: _TOC_250000]Рекомендациипоподготовкекпромежуточнойаттестации.
При	подготовке	к	промежуточной	аттестации	рекомендуетсяиспользовать:
· учебники:
1. Основыматериаловедения(металлообработка):Учеб.пособиедлянач.проф. образования. (В. Н. Заплатин, Ю.И. Саполжков, А.В. Дубов и др.); подред. В. Н. Заплатина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2009.– 256с.
2. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник – 1-еизд.-М.:Издательскийцентр«Академия»,2014.-256с.
Дополнительныеисточники:
3. ЧумаченкоЮ.Т.Материаловедение.Учебник.–Изд.5-е.–   Ростовн/Д:Феникс,2007. – 320с.
4. Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): раб.тетрадь: учеб.пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия»,2007.– 96с.
5. Лабораторныйпрактикумпоматериаловедениювмашиностроениии

металлообработке:учеб.пособиедлянач.проф.образования/[В.Н.Заплатин,Ю.И. Сапожников, А. В. Дубов, Е. М. Духнеев]; под ред. В.Н.Заплатина.—2-еизд.,перераб.—М.:Издательскийцентр«Академия»,2013.—240с.
Интернет-ресурсы:
6. Сварка,оборудование,материалы.Формадоступа:www.welding.su/
7. Материаловедение.	Форма	доступа:http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html
8. Мирсварки.Справочныйпортал.Формадоступа:http://weldworld.ru/.
Нормативныедокументы:
9. ГОСТ380-2005Стальуглеродистаяобыкновенногокачества.Марки.
10. ГОСТ1050-88Прокатсортовой,калиброванныйизуглеродистойкачественнойконструкционной стали.
11. ГОСТ1435-90Прутки,полосыимоткиизинструментальнойнелегированнойстали.
12. ГОСТ1412-85Чугунспластинчатымграфитомдляотливок.Марки.
13. ГОСТ7293-85Чугунсшаровиднымграфитомдляотливок.Марки.
14. ГОСТ1215-79Отливкиизковкого чугуна.Общиетехническиеусловия.
15. ГОСТ5520-79Прокатлистовойиз   углеродистойнизколегированнойи легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением.Техническиеусловия.
16. ГОСТ4543-71Прокатизлегированнойконструкционнойстали.Техническиеусловия.
17. ГОСТ20072-74Стальтеплоустойчивая.Техническиеусловия.
18. ГОСТ5632-2014Легированныенержавеющиесталиисплавыкоррозионно-стойкие,жаростойкиеижаропрочные.Марки.
19. ГОСТ801-78 Стальподшипниковая.Техническиеусловия.
20. ГОСТ11069-2001Алюминийпервичный.Марки.

21. ГОСТ4784-97Алюминийисплавыалюминиевыедеформируемые.Марки.
22. ГОСТ859-2001Медь.Марки.
23. ГОСТ17711-93Сплавымедно-цинковые(латуни)литейные.Марки.
24. ГОСТ18175-78Бронзыбезоловянные,обрабатываемыедавлением.Марки.
25. ГОСТ4543-71Прокатизлегированнойиуглеродистойстали.Техническиеусловия.
26. ГОСТ1133-71 Сталькованнаякруглаяиквадратная.Сортамент.
27. ГОСТ8479-70Поковкиизконструкционныхуглеродистыхилегированных сталей.Общие техническиеусловия.
28. ГОСТ10702-78Прокатизкачественнойконструкционнойуглеродистойи легированной стали для холодного выдавливания и высадки.Техническиеусловия
29. ГОСТ2590-2006Прокатстальнойгорячекатаныйкруглый.Сортамент.
30. ГОСТ2591-88Прокатстальнойгорячекатаныйквадратный.Сортамент.
31. ГОСТ82-70Прокатстальнойгорячекатаныйширокополосныйуниверсальный.Сортамент.
32. ГОСТ19903-90Горячекатанаялистоваяирулоннаясталь.Сортамент.
33. ГОСТ19904-90Прокатлистовойхолоднокатаный.Сортамент.
34. ГОСТ8509-93Уголкистальныегорячекатаныеравнополочные.Сортамент.
35. ГОСТ8510-86Уголкистальныегорячекатаныенеравнополочные.Сортамент.
36. ГОСТ8239-93Двутаврыстальныегорячекатаные.Сортамент.
37. ГОСТ8240-97Швеллерыстальныегорячекатаные.Сортамент.
38. ГОСТ8732-78Трубыстальныебесшовныегорячедеформированные.Сортамент.

39. ГОСТ8734-75Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированные.Сортамент.
40. ГОСТ1497-84Металлы.Методыиспытаниянарастяжение.
41. ГОСТ9012-59(ИСО410-82,ИСО6506-81)Металлы.МетодизмерениятвердостипоБринеллю.
42. ГОСТ9013-59Металлы.МетодыизмерениятвердостипоРоквеллу.
43. ГОСТ2999-75(СТСЭВ470-77)Металлыисплавы.МетодизмерениятвердостипоВиккерсу.
44. ГОСТ9454-78Металлы.Методыиспытаниянаударныйизгибприпониженных,комнатной иповышенныхтемпературах.
45. ГОСТ	9651-84	Металлы.	Методы	испытания	на	растяжение	приповышенных температурах.
46. ГОСТ	1778-70	Сталь.	Металлографические	методы	определениянеметаллических включений.
47. ГОСТ5639-80Стальисплавы.Методывыявленияиопределениявеличинызерна.
48. ГОСТ5272-68Коррозияметаллов.Термины.
49. ГОСТ	6032-89	Стали	и	сплавы	коррозионно-стойкие.	Методыиспытанийна стойкостьпротивмежкристаллитной коррозии.
50. ГОСТ6996-66Сварныесоединения.Методыопределениямеханическихсвойств.
51. ГОСТ23870-79Свариваемостьсталей.Методоценкивлияниясваркиплавлениемна основной металл.
52. ГОСТ24167-80Соединенияпаяные.Методиспытанийнаизгиб.
ГОСТ7122-81Швысварныеиметаллнаплавленный.Методыотборапробдля определенияхимического состава.
53. ГОСТ23338-91Сваркаметаллов.Методыопределениясодержаниядиффузионного водородавнаплавленномметаллеиметаллешва.
54. ГОСТ	31447-2012	Трубы	стальные	сварные	для	магистральныхгазопроводов,

нефтепроводовинефтепродуктопроводов.Техническиеусловия.
55. ГОСТ Р 53686-2009 Сварка. Определение содержания ферритной фазы вметалле сварногошвааустенитныхидвухфазныхферрито-аустенитныххромоникелевых коррозионностойкихсталей.
56. ГОСТ Р ИСО 15792-1-2009 Материалы сварочные. Методы испытаний.Часть1.Методыиспытанийобразцовнаплавленногометаллаизстали,никеляиникелевыхсплавов.
57. ГОСТРИСО4136-2009Испытанияразрушающиесварныхсоединений металлических материалов. Испытание на растяжение образцов,вырезанных поперек шва.
58. ГОСТРИСО5178-2010Испытанияразрушающиесварныхшвовметаллических материалов.Испытаниенапродольноерастяжениеметаллашвасварныхсоединений,выполненных сваркой плавлением.
59. ГОСТР54790-2011Испытанияразрушающиесварныхшвовметаллических материалов.Испытаниянасопротивляемостьобразованиюгорячихтрещинвсварных соединениях.Процессыдуговойсварки.Часть
3.Испытаниясприложениемвнешнейнагрузки.
60. ГОСТР54864-2011Трубыстальныебесшовныегорячедеформированныедля сварных стальных строительных конструкций.Техническиеусловия.
61. ГОСТРИСО17641-1-2011Испытанияразрушающиесварныхшвов
металлическихматериалов.Испытаниянасопротивляемостьобразованиюгорячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1.Общиеположения.
62. ГОСТРИСО17642-1-2011Испытанияразрушающиесварныхшвов
металлическихматериалов.Испытаниянасопротивляемостьобразованиюхолодныхтрещинвсварныхсоединениях.Процессыдуговойсварки.Часть
1.Общиеположения.
63. ГОСТРИСО9016-2011Испытанияразрушающиесварныхшвовметаллических материалов.Испытаниенаударныйизгиб.Расположениеобразцадляиспытания, ориентациянадрезаи испытание.

64. ГОСТР55142-2012Испытаниясварныхсоединенийлистовитрубизтермопластов.Методыиспытаний.
65. ГОСТРИСО17641-2-2012Испытанияразрушающиесварныхшвов
металлическихматериалов.Испытаниянасопротивляемостьобразованиюгорячихтрещинвсварныхсоединениях.Процессыдуговойсварки.Часть
2.Испытаниясестественнойжесткостью.
66.ГОСТРИСО17642-2-2012Испытанияразрушающиесварныхшвов
металлическихматериалов.Испытаниянасопротивляемостьобразованиюхолодных трещин всварныхсоединениях.Процессыдуговой   сварки.Часть2.Испытания  сестественнойжесткостью.

Приложение1
Тестовыевопросы

Вопросы	по	разделу	1	«Основные	сведения	о	металлах.	Строение	исвойстваметаллов».
1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
Вопрос	А1.	Явление,	при	котором	вещества,	состоящие	из	одного	итогожеэлемента,имеютразныесвойства,называется:
1. Аллотропией.
2. Кристаллизацией.
3. Сплавом.
Вопрос	А2.	Вещество,	в	состав	которого	входят	два	или	несколькокомпонентов,называется:
1. Металлом.
2. Сплавом.
3. Кристаллическойрешеткой.
Вопрос	А3.	Вес	одного	кубического	сантиметра	металла	в	граммах,называется:
1. Удельнымвесом.
2. Теплоемкостью.
3. Тепловое(термическое)расширение.
Вопрос	А4.	Способность	металлов	увеличивать	свои	размерыпринагревании,называется:
1. Теплоемкостью.
2. Плавлением.
3. Тепловое(термическое)расширение.
ВопросА5.Укакогометаллаудельныйвесбольше?
1. Свинца.
2. Железа.
3. Олова.

Вопрос	А6.	Способность	металлов	противостоять	разрушающемудействиюкислорода вовремя нагрева,называется:
1. Кислотостойкостью.
2. Жаростойкостью.
3. Жаропрочностью.
ВопросА7.Явлениеразрушенияметалловподдействиемокружающейсреды,называется:
1. Жаростойкостью.
2. Жаропрочностью.
3. Коррозией.
ВопросА8.Механическиесвойстваметалловэто:
1. Кислотостойкостьижаростойкость.
2. Жаропрочностьипластичность.
3. Теплоемкостьиплавление.
Вопрос	А9.	Способность	металлов	не	разрушаться	под	действиемнагрузок,называется:
1. Упругостью.
2. Прочностью.
3. Пластичностью.
ВопросА10.Какойгреческойбуквойобозначаетсяпределпрочности?
1. σ («сигма»).2.ψ(«пси»).3.τ(«тау»).
ВопросА11.Способностьметаллов,неразрушаясь,изменятьподдействием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму послепрекращениядействия сил,называется:
1. Упругостью.
2. Пределомпрочности
3. Пластичностью.
ВопросА12.Какиевеличиныслужатмеройпластичности?

1. σ и τ.
2. ψи δ.
3. φ и ρ.
ВопросА13.Способностьметалловсопротивлятьсявдавливаниювнихкакого -либотела,называется:
1. Твердостью.
2. Пластичностью.
3. Упругостью.
Вопрос	А14.	Способность	металлов	не	разрушаться	под	действиемнагрузоквусловияхвысокихтемператур,называется:
1. Жаростойкостью.
2. Плавлением.
3. Жаропрочностью.
ВопросА15.Всеромчугунеуглероднаходитсяв:
1. Ввидеграфита.
2. Ввидецементита.
3. Ввиделедебурита.
ВопросА16.Дляпереработкинастальидет:
1. Литейныйчугун.
2. Передельныйчугун.
3. Доменныеферросплавы.
ВопросА17.Стальболеевысокогокачестваполучается:
1. Вэлектропечах.
2. Вдоменныхпечах.
3. Вмартеновскихпечах.
ВопросА18.Сплавжелезасуглеродом,присодержанииуглеродаменее2%,называется:
1. Чугун.
2. Сталь.

3. Латунь.
ВопросА19.«Вредные»примесивсталях,это:
1. Сераифосфор.
2. Марганецикремний.
3. Железоиуглерод.
ВопросА20.Конструкционныесталиобыкновенногокачествамаркируют:
1. Сталь 85.2.Ст.7.
3. У8А.
ВопросА21.ЧтообозначаетцифравмаркесталиСт.4?
1. Количествоуглерода0,4%.
2. Номерстали.
3. Группакачества.
ВопросА22.Какаяизэтихсталей легированная?
1. У7А.
2. Сталь 45сп.3.38ГН2Ю2.
Вопрос	А23.	Какая	из	этих	сталей	имеет	0,42%	углерода,	марганцаменее2%,кремния2%,алюминия3%?
1. 42Мц2СЮ.2.42МцС2Ю3.3.42С2Ю3.
ВопросА24.Какаяизэтихсталейполуспокойная?
1. Сталь 85пс.
2. Сталь 45сп.
3. Сталь 55кп.
ВопросА25.Углеродистыеинструментальныевысококачественныесталимаркируют:

1. У7А.
2. Сталь45пс.
3.Ст.1.
ВопросА26.Какаяизэтихсталейотноситсякбыстрорежущим?
1.9ХС.
2.Р18.
3.55С2.
ВопросА27.Нагревизделиядоопределеннойтемпературы,выдержкаприэтойтемпературы имедленное охлаждение,это:
1. Закалка.
2. Нормализация.
3. Отжиг.
Вопрос	А28.	Нагревание	изделие	до	определенной	температуры,выдержкаибыстроеохлаждениеспомощьюохлаждающейсреды,это:
1. Закалка.
2. Отжиг.
3. Нормализация.
ВопросА28.Неравномерноераспределениехимическихэлементов,составляющих сталь,по всемуобъемуизделия, называется:
1. Нормализация.
2. Ликвация.
3. Обезуглероживание.
ВопросА29.Закалкаипоследующийотпуск,это:
1. Термическаяобработка.
2. Прокаливаемость.
3. Термическоеулучшение.
Вопрос	А30.	Нагревание	стального	изделия	в	среде	легко	отдающейуглерод (древесныйуголь),это:
1. Азотирование.

2. Цементация.
3. Алитирование.
ВопросА31.Одновременноенасыщениеповерхностистальногоизделияуглеродоми азотом,это:
1. Цианирование.
2. Цементация.
3. Азотирование.
ВопросА32.Силумины –это:
1. Сплавы алюминия.2.Сплавы магния.3.Сплавымеди.
ВопросА33.Бронзы –это:
1. Сплавыалюминия.
2. Сплавымеди.
3. Сплавымагния.
ВопросА34.Латуни –это:
1. Сплавы магния салюминием
2. Сплавыалюминияскремнием
3. Сплавымедисцинком
Вопрос А35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84%меди?
1.БрОЦС5-6-5.
2.БрОЦС5-5-6.
2.БрОЦФ5-6-5.
ВопросА36.Какаяизлатунейсодержит58%меди,2%марганца,2%свинцаи38%цинка?
1.ЛМцС58-2.
2.ЛМцС58-2-2.

3.ЛМцС38-2-2.
ВопросА37.Повышенноесодержаниеводородавметаллешваприводитк:
1.Упрочнениюшва.
2Изменениюегохимическогосостава.
3.Пористости.
ВопросА38.Свариваемостьметалловисплавов –это:
1. Способностьметаллаисплаварасплавляться.
2. Способностьметалловобразовыватьпрочноесварноесоединение.
3. Способностьрасплавлениюметаллахорошозаполнятьполостьлинейнойформы.
Вопрос	А39.	Какой	химический	элемент	буквой	обозначается	вмаркировкелегированной сталибуквой«Г»?
1. Медь.
2. Кремний.
3. Марганец.
ВопросА40.Пластичностьнизкоуглеродистыхсталейопределяется:
1. Содержаниемуглерода.
2. Содержаниемлегирующихэлементов.
3. Содержаниемвредныхпримесей.


2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
ВопросВ. Дляпонятийизстолбца1подберитеопределенияизстолбца2илипродолжитефразу.

	№ п/п
	1
	№ п/п
	2

	1
	Типы кристаллическихрешеток:
	1
	исследование структурыматериаловприбольших
увеличениях (от 50 до 2500раз)с помощью
металлографическогомикроскопа

	2
	Методы
металлографического
	2
	сопротивлениематериала
деформации,разрушениюили



	
	анализаопределяют
	
	особенностьегоповеденияв
процессеразрушения

	3
	Методы определениямеханических,
физических и химическихсвойств
	3
	строение и превращения,протекающиев
материалах

	4
	Макроскопическийанализ
-это
	4
	ионные,атомныеи
металлические

	5
	Микроскопическийанализ– это
	5
	позволяют непосредственноопределятьсвойства
материалов,втех илииных
условияхэксплуатации.

	6
	Механические свойстваметалловхарактеризуют
	6
	исследование металлов исплавовневооруженным
глазомилиспомощьюлупы


Ответ:1 -4;2–3;3–5;4– 6;5– 1;6–2.


Вопросы по разделу 2 «Основные сведения о неметаллическихматериалах».
1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
ВопросА41.Чтотакоеполимеры?
1. Вещества,молекулыкоторыхсостоятизмногократноповторяющихсягруппатомов.
2. Вещества,молекулыкоторыхсостоятизполимерногосвязующего.
3. Вещества, молекулы которых состоят из одной группы атомов.ВопросА42.Какназываетсямолекулаполимера?
1. Микромолекула.
2. Макромолекула.
3. Мономер.
ВопросА43.Какназываютсянизкомолекулярныевещества,изкоторыхполучаютполимеры?
1. Микромолекула.
2. Макромолекула.
3. Мономер.

ВопросА44.Чтотакоестепеньполимеризации?
1. Числомономерныхзвеньеввмакромолекуле.
2. Полимерноесвязующее.
3. Числомакромолекул.
ВопросА45.Отчего зависятсвойстваполимера?
1. От метода полимеризации.2.Отхимического состава.
3.Отмолекулярноймассы.
ВопросА46.Какиеполимерыотносятсяколигомерам?
1. Синтетическиесмолы -эпоксидные,полиэфирные.
2. Каучуки.
3. Полиэтилен.
ВопросА47.Какделятсяполимерыпопроисхождению?
1. Природные(биополимеры)иискусственные(синтетические).
2. Линейные,разветвленные,лестничныеипространственные.
3. Органические,элементоорганическиеинеорганические.
ВопросА48.Какделятсяполимерывзависимостиотхимическогосостава?
1. Природные(биополимеры)иискусственные(синтетические).
2. Линейные,разветвленные,лестничныеипространственные.
3. Органические, элементоорганические и неорганические.ВопросА49.Какделятсяполимерыпоформемакромолекул?
1. Природные(биополимеры)иискусственные (синтетические).
2. Линейные,разветвленные,лестничныеипространственные.
3. Органические,элементоорганическиеинеорганические.
Вопрос	А50.	Как	ведут	себя	при	нагреве	и	охлаждениитермопластичныеполимеры?
1. Размягчаются,	а	при	охлаждении	затвердевают,	процесс	можноповторятьмногократно.

2. Размягчаются,	а	при	охлаждении	становятся	твердыми,	ихневозможноповторноперерабатывать.
3. Размягчаются,априохлаждениизатвердевают.
Вопрос	А51.	Как	ведут	себя	при	нагреве	и	охлаждениитермореактивныеполимеры?
1. Размягчаются,	а	при	охлаждении	затвердевают,	процесс	можноповторятьмногократно.
2. Размягчаются,	а	при	охлаждении	становятся	твердыми,	ихневозможноповторноперерабатывать.
3. Размягчаются,априохлаждениизатвердевают.
ВопросА52.Какойматериал,изготовленныйизрастительныхволокони
целлюлозы,	применяют	как	электроизоляционный,	прокладочный	иуплотнительный?
1. Фибра.
2. Бумага.
3. Слюда.
Вопрос	А53.	Какой	материал,	изготовленный	из	бумаги,	пропитаннойраствором
хлористогоцинка,применяетсядляизготовленияшайб,прокладокивтулок?
1. Фибра.
2. Бумага.
3. Картон.
Вопрос	А54.	Чтоизготавливаетсяиз	пленочногопластика,покрытогослоемперхлорвиниловогоклея?
1. Паронит.
2. Изоляционнаяпрорезиненнаялента.
3. Липкаяизоляционнаялента.
ВопросА55.Какойпористыйматериал,изготовленныйизволоконшерсти, используют для набивки сальниковых уплотнений или изготовленияпрокладок?
1. Минеральнаявата.

2. Паронит.
3. Войлок.
ВопросА56.Какойматериал,изготовленныйизпродуктовпереработки
металлургическихилитопочныхшлаков,служитдляизоляцииповерхностейснизкими ивысокимитемпературами нагрева?
1. Дермантин.
2. Минеральнаявата.
3. Паронит.
ВопросА57.Какойматериалпредназначендлясозданияразличныхнеразъемных соединенийтребуемой прочности?
1. Клей.
2. Резина.
3. Герметик.
ВопросА58.Какойлистовойматериализасбеста,каучукаинаполнителей применяютдляуплотнениятрубопроводовиарматурыводяныхипаровыхмагистралей,нефтепроводов?
1. Дермантин.
2. Минеральнаявата.
3. Паронит.
ВопросА59.Какойтугоплавкийслоистыйминералматериалприменяетсякакдиэлектриквконденсаторах,электрогенераторах,стартерах?
1. Фибра.
2. Слюда.
3. Бумага.
ВопросА60.Чтовходитвсоставрезины?
1. Каучук,	пластификаторы,	наполнители,	красители,	вулканизирующиевеществаидр.
2. Полимерыивулканизирующиевещества.
3. Каучукивулканизирующиевещества.
ВопросА61.Длячеговсоставрезинывводятнаполнители?

1. Дляпреобразованияструктурыкаучука.
2. Дляснижениясебестоимостииулучшениясвойствготовойпродукции.
3. Дляприданияизделиямизрезиныбольшейупругости.
ВопросА62.Длячеговсоставрезинывводятвулканизирующиевещества?
1. Дляпреобразованияструктурыкаучука.
2. Дляснижениясебестоимостииулучшениясвойствготовойпродукции.
3. Для придания изделиям из резины большей упругости.ВопросА63.Для чегорезинуармируют?
1. Дляпреобразованияструктурыкаучука.
2. Дляснижениясебестоимостииулучшениясвойствготовойпродукции.
3. Дляприданияизделиямизрезиныбольшейупругости.
ВопросА64.Длячеговсоставпластмассвводятнаполнители?
1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механическихсвойств,удешевления и снижения горючести.
2. Дляприданияжелаемойокраски.
3. Дляприданиятребуемойэластичностиипластичности.
ВопросА65.Длячеговсоставпластмассвводяткрасители?
1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механическихсвойств,удешевления и снижения горючести.
2. Дляприданияжелаемойокраски.
3. Дляприданиятребуемойэластичностиипластичности.
ВопросА66.Длячеговсоставпластмассвводятпластификаторы?
1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механическихсвойств,удешевления и снижения горючести.
2. Дляприданияжелаемойокраски.
3. Дляприданиятребуемойэластичностиипластичности.

Ключктестовымзаданиям.
А1А2А3А4А5А6А7А8А9А10

	121312322
	1
	

	А11А12А13А14
	А15
	А17
	А18
	А19
	А20
	А21

	321311212
	2
	
	
	
	
	

	А22А23А24А25
	А26
	А27
	А28
	А29
	А30
	А31

	321123122
	1
	
	
	
	
	

	А32А33А34А35
	А36
	А37
	А38
	А39
	А40
	А41

	123123231
	1
	
	
	
	
	

	А42А43А44А45
	А46
	А47
	А48
	А49
	А50
	А51

	231311321
	2
	
	
	
	
	

	А52А53А54А55
	А56
	А57
	А58
	А59
	А60
	А61

	213321321
	2
	
	
	
	
	

	А62А63А64А65
	А66
	
	
	
	
	

	12123
	
	
	
	
	
	




2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
Вопрос В. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 илипродолжитефразу.
	№
п/п
	1
	№
п/п
	2

	1
	Полимераминазываются
	1
	природныеисинтетические

	2
	Макромолекулыпредставляютсобой
	2
	процесс образования полимераизмолекулразных
мономеров в результатехимических реакций свыделением побочныхпродуктовреакции.

	3
	Поприродевсеполимеры
можноразделитьнадве группы
	3
	высокомолекулярныехимическиесоединения,
состоящие из многочисленныхэлементарных



	
	
	
	звеньев (мономеров),представляющихсобой
одинаковуюгруппуатомовисвязанных между собойхимическимисвязями

	4
	Полимеры,встречающиесяв
природе
	4
	длинныецепиизмономеров

	5
	Поликонденсация
	5
	процессхимического
соединения большого числамолекул мономера в однубольшую молекулу полимерабезизмененияэлементарного
составамономера

	6
	Полимеризация
	6
	органическиевещества
растительного (хлопок, шелк,натуральныйкаучукидр.)и
животного (кожа, шерсть и др.)происхождения,атакже
минеральными веществами(слюда, асбест, естественныйграфит,природныйалмазидр.)


Ответ:1 -3;2–4;3–1;4– 6; 5– 2;6–5.




Тестовоезадание.



Тестовоезадание.

Приложение2


Инструкциядляобучающихся.
Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть,содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса.Обязательная часть включает вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросуприводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, которой отмеченверныйна Вашвзглядответ.
Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторых ответынужнопривестиввидепоследовательностицифрамивписатьнужнуюинформацию,обозначенные взадании:В.
Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либопунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце работы   вернитесь   кэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркнитенеправильныйответ,рядомраспишитесь,напишитеправильный.
Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопросаобязательнойчастиоценивается1баллом,вопросадополнительнойчасти–3баллами.
Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.Тестовоезадание оцениваетсяпо5-балльной шкале:
0-10-баллов-оценка«2»;
11 -14 -баллов -оценка «3»;
15-17баллов-оценка «4»;
18-20баллов-оценка «5».
Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизадания
составляет 2–5 минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего тестовогозаданияотводится40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
ВопросА1.Явление,прикоторомвещества,состоящиеизодногоитогожеэлемента,имеютразные свойства,называется:
1. Аллотропией.
2. Кристаллизацией.
3. Сплавом.
Вопрос А2. Вещество, в состав которого входят два или несколькокомпонентов,называется:
1. Металлом.
2. Сплавом.
3. Кристаллическойрешеткой.
Вопрос А3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах,называется:
1. Удельнымвесом.
2. Теплоемкостью.
3. Тепловое(термическое)расширение.
ВопросА4.Способностьметалловувеличиватьсвоиразмерыпринагревании,называется:
1. Теплоемкостью.
2. Плавлением.
3. Тепловое(термическое)расширение.
ВопросА5.Укакогометаллаудельныйвесбольше?
1. Свинца.
2. Железа.
3. Олова.
ВопросА6.Способностьметалловпротивостоятьразрушающемудействиюкислорода вовремянагрева,называется:

1. Кислотостойкостью.
2. Жаростойкостью.
3. Жаропрочностью.
ВопросА7.Явлениеразрушенияметалловподдействиемокружающейсреды,называется:
1. Жаростойкостью.
2. Жаропрочностью.
3. Коррозией.
ВопросА41.Чтотакоеполимеры?
1. Вещества, молекулы которых состоят из многократно повторяющихсягруппатомов.
2. Вещества,молекулыкоторыхсостоятизполимерногосвязующего.
3. Вещества, молекулы которых состоят из одной группы атомов.ВопросА42.Какназываетсямолекулаполимера?
1. Микромолекула.
2. Макромолекула.
3. Мономер.
ВопросА43.Как называютсянизкомолекулярныевещества,изкоторыхполучаютполимеры?
1. Микромолекула.
2. Макромолекула.
3. Мономер.
ВопросА44.Чтотакоестепеньполимеризации?
1. Числомономерныхзвеньеввмакромолекуле.
2. Полимерноесвязующее.
3. Числомакромолекул.

ВопросА45.Отчего зависятсвойстваполимера?
1. От метода полимеризации.2.Отхимического состава.
3.Отмолекулярноймассы.
ВопросА46.Какиеполимерыотносятсяколигомерам?
1. Синтетическиесмолы -эпоксидные,полиэфирные.
2. Каучуки.
3. Полиэтилен.
ВопросА47.Какделятсяполимерыпопроисхождению?
1. Природные(биополимеры)иискусственные(синтетические).
2. Линейные,разветвленные,лестничныеипространственные.
3. Органические,элементоорганическиеинеорганические.
2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ
ВопросВ. Дляпонятийизстолбца1подберитеопределенияизстолбца2или продолжите фразу.

	№п/п
	1
	№п/п
	2

	1
	Механические свойстваметаллов–это
	1
	жидкотекучесть (литейность),ковкость (деформируемость),прокаливаемость,
обрабатываемость резанием,свариваемость

	2
	Физическиесвойстваметаллов
–это
	2
	плотность, плавление,теплопроводность,
электропроводность, тепловоерасширение

	3
	Химическиесвойстваметаллов
-это
	3
	прочность, упругость,пластичность,твердость,
вязкость

	4
	Технологическиесвойстваметаллов- это
	4
	окисляемость, коррозионнаястойкость, жаростойкость(окалиностойкость),
жаропрочность




